
温度曲线分析报告
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线别  LIN-1

65.00

CM/min

预热区斜率 浸泡时间150至190℃ 回流时间217℃ 最高温度 冷却区斜率

U101 1.53 -47.47% 125.50 18.33% 57.00 80.00% 246.53 65.33% 1.46 -154.42%

U102 1.53 -46.54% 125.50 18.33% 57.50 83.33% 245.82 58.18% 1.42 -157.77%

U2 1.44 -56.26% 124.00 13.33% 58.00 86.67% 244.57 45.70% 1.34 -166.35%

C11 1.42 -58.20% 123.50 11.67% 58.00 86.67% 244.49 44.89% 1.36 -164.36%

时刻点1 时刻点2 时刻点3 时刻点4 时刻点5 时刻点6

时间 0:0:40 0:2:3 0:4:7 0:5:5 0:5:45 0:6:21

U101 36.1 150.5 189.6 246.5 187.8 146.8

U102 35.3 150.0 189.1 245.7 189.6 148.2

U2 35.6 148.0 187.8 244.5 192.7 150.3

C11 35.1 147.2 186.9 243.9 195.0 151.4
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